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燃料物性へのプルトニウムの影響

［融点］

［熱伝導度］

［ガス放出率］

プルトニウムの混合割合が増えるに
従って低下

• プルサーマルで使用するMOX燃
料のプルトニウムの混合割合程度
では、融点の低下は僅か数十度

• 熱伝導の低下も小さい

• 実際のペレット温度は融点に対して
十分に余裕がある

• 燃料棒の中の空間（ガスだめ）の体
積を増やす等、内圧の上昇を抑制

プルトニウムの混合割合が増えるに
従って低下

核分裂で生じたガスが被覆管の中
にたまる割合は、若干高くなる


